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864 Kronalit®

Spezial-Grundierharz

Kronalit® Spezial-Grundierharz 864

NEUE REZEPTUR
Losemittelfreies Boden-Grundierharz
fur mineralische Untergrinde

Werkstoffbeschreibung 5 |_I_JI‘_ f/// é

Werkstoffart: 2K Epoxy-Grundierung, [dsemittelfrei
Verwendungszweck: Kronalit® Spezial-Grundierharz 864 ist die ideale Grundierung fiir alle mineralischen Untergriinde. Damit
entsteht ein tragfahiger und sicherer Untergrund fiir nachfolgende Deckbeschichtungen.
Eigenschaften: e  Schnell hartend
e Ldsemittelfrei, kein Geruch
e  Lleicht zu verarbeiten
e  Rissiberbriickend
e  Verfestigend
Farbtone: Farblos
Mischungsverhiltnis: 11
Dichte: Ca. 1g/ml
Verdiinnung: Verarbeitungsfertig eingestellt. Material nicht verdiinnen
Verpackung: 2 kg 10 kg
Lagerung: Kiihl und trocken im gut verschlossenen Qriginalgebinde lagern.

Anwendungstechnische Hinweise

Untergriinde: Beton, Estriche.
Nicht fiir Aufenthaltsrdume verwenden.

Untergrundvorbereitung: Mineralische Untergriinde missen vor Beginn der Anstricharbeiten gut abgebunden haben, neuer Beton
muss mind. 4 - 6 Wochen alt sein. Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und staubfrei sein, lose
und sandende Schichten sind zu entfernen. Eventuell an der Oberflache befindliche Zementleim- und
Sinterschichten sind durch Sandstrahlen, Abfréasen oder Schleifen zu entfernen. Bereits benutzte dlige
Betonflachen reinigt man am besten durch Abbirsten mit Jaeger 080 Spezial-Reiniger oder alkalischen
Reinigungsmitteln. Es ist mit viel Wasser oder mit dem Dampfstrahlgerat nachzuwaschen. Flachen
anschlieRend gut trocken lassen. Riickseitige Feuchtigkeitshelastung beeintrachtigt die Haftung.

Altanstriche: Auf Tragfahigkeit priifen und anschleifen. (Vorversuche)

Verarbeitung: Harter dem Stammlack komplett zugeben und sehr sorgfaltig mischen. Wenn aus dem Gebinde heraus
verarbeitet werden soll Material vorher umtopfen in neues sauberes Gebinde. Ab diesem Zeitpunkt beginnt
die Hartungsreaktion. Material schnell verarbeiten.

Topfzeit: ca. 20 min. bei 20°C (bei htheren Temperaturen kiirzere Topfzeit)

ACHTUNG:

Durch die Reaktion der beiden Komponenten erwérmt sich das Material. Unbedingt innerhalb
der Topfzeit verarbeiten. Bei Aushértung im Gebinde kann das Material sehr heifl werden.

Durch AusgielRen von angemischtem Material auf den Boden kann die Topfzeit verlangert werden.

Anstrichaufbau: 1x Kronalit® Spezial-Grundierharz 864, Auftragsmenge je nach Ebenheit des Untergrunds.
Saugende Boden sollten gesattigt sein, durch héhere Auftragsmengen kénnen Unebenheiten
ausgeglichen werden.
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In diinnen Schichten kann durch Einstreuen von Quarzsand eine Rutschhemmung erreicht
werden.

Ab einer Auftragsmenge von 5mm sollte Quarzsand zur Verfestigung mit eingestreut werden.

Mit allen Bodenbeschichtungensystemen auRer mineralischen Beschichtungen.
Innerhalb 48 Std. tberstreichen, ansonsten muss die Grundierung angeschliffen werden.

Wahrend der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und
Lufttemperatur 10°C nicht unter- und 30°C nicht tberschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte wahrend der
gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.

Werkzeugreinigung: Mit Spezial-Verdiinnung 44 oder Nitroverdiinnung sofort nach Gebrauch.

Kennzeichnung

Abfallschliissel: 080111 Giscode: RE1

Entsorgung: Nur véllig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehértete Reste konnen tiber den Restmiill
entsorgt werden. Flissige Lackreste miissen (ber die Schadstoff-Sammel-stellen oder zugelassene
Entsorger entsorgt werden.

Sonstiges: Die Unfallverhitungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23) sowie

die "Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten.
Lebensmittel wahrend der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Rdumen entfernen.
Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Verarbeitungshinweise

Trocknung Uberarbeitbar
Bei 10°C ca. 30 Std.
Ab15°C ca. 12 Std.
Ergiebigkeit (m%/kg) ~5

Die Ergiebigkeit hangt stark von der Saugfahigkeit und der Ebenheit des Bodens ab und kann daher sehr stark variieren.
Bei Verwendung zum Ausgleich von Unebenheiten kann der Verbrauch ein Mehrfaches der angegebenen Werte betragen.

Alle Angaben zu Trocknungszeiten beziehen sich auf eine rel. Luftfeuchte von 50%. Verdiinnen des Materials verandert die
Trocknungszeiten.
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen
entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtung aus
dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu priifen. Bei Erscheinen einer
durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Giiltigkeit. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschaftshedingungen.
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